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Verarbeitungsanweisung

DURITHENE BWA KSP

Anwendungsgebiet:

DURITHENE BWA KSP ist flir den Einsatz als Abdichtungslage (BA, Typ T gemaf3 DIN EN 13969) bei
Abdichtungen von erdberiihrten Bauteilen nach DIN 18533, von Innenrdaumen gemaR DIN 18534 und von
Behaltern und Becken gemaR DIN 18535 sowie als Querschnittsabdichtung (MSB gemals DIN EN 14967) fur
Abdichtungen in und unter Wanden ohne Querkraftiibertragung (MSB-nQ) nach DIN 18533 geeignet.
DURITHENE BWA KSP kann bei einem regelkonformen Gefalle von 22 % bei der Wassereinwirkungsklasse
W3-E und fachgerechter Verarbeitung als behelfsmaRige Abdichtung (Notabdichtung) genutzt werden.

Lagerungshinweise:

DURITHENE BWA KSP ist immer ebenerdig stehend, nicht gestapelt und kiihl zu lagern und grundsatzlich
vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Bei tiefen
Temperaturen (< 10 °C) sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus einem temperierten
(>15 °C) Lagerraum in den Verarbeitungsbereich zu schaffen und dirfen nur bei geeigneter Umgebungs-
und Untergrundtemperatur (> 10 °C Lufttemperatur) Zug um Zug sofort verarbeitet werden.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss u.a. fett- und l6semittelfrei, sauber, trocken und tragfahig sein. Es dirfen keine losen
Teile oder spitze Unebenheiten auf der abzudichtenden Flache vorhanden sein. Die Temperatur von
Material-, Untergrund und Umgebung darf nicht unter + 10 °C liegen und soll nicht {iber + 30 °C liegen.
Horizontale Konstruktionen sollten vorzugsweise ein planerisches Gefélle von mindestens 2 % aufweisen.
Vor der Verarbeitung ist die Klebekraft zu iberpriifen. Die endgultige Verklebung erfolgt bei horizontalen
Abdichtungen nach einer ausreichenden thermischen Einwirkung. Bei Umgebungstemperaturen unter

+ 10 °C und temperaturunabhangig an vertikalen oder stark geneigten Konstruktionen muss die
erforderliche Klebkraft der DURITHENE BWA KSP (iber eine in handwerklicher Tatigkeit durchzufiihrende
thermische Aktivierung, z. B. im Flammverfahren, sichergestellt werden. Der Untergrund ist mit einer
deckend aufzutragenden Haftbriicke aus Bitumenvoranstrich, vorzugsweise mit DURIPOL E oder alternativ
mit DURIPOL VA (den I6semittelfreien DURIPOL E ist zwingend bei Abdichtungen in Innenrdumen oder
Baugruben zu verwenden) zu versehen. Der Voranstrich muss vor Beginn der Verlegung der DURITHENE
BWA KSP vollstandig abliften und durchtrocknen, die Oberflache muss staubfrei sein. Die Rollen sind nach
dem sachgerechten Transport ggf. in Gefallerichtung auszulegen und mindestens 15 Minuten zum
Temperatur- und Langenausgleich liegen zu lassen. Nach der Ausrichtung wird die Abdichtungsbahn bei
horizontalen Konstruktionen nicht wieder aufgerollt. Nach der Ausrichtung ist das Bahnende auf einer
Lange von mindestens 150 cm durch Abziehen der Folie auf dem vorbereiteten Untergrund zu verkleben.
Das vorhandenen Folienenden der DURITHENE BWA KSP ist nun seitlich, flach unter der Abdichtungsbahn
herauszuziehen, zugleich wird die Abdichtungsbahn z. B. mit einem breiten Besen auf den Untergrund
gepresst und somit geglattet. Die ausreichende Haftung zum Untergrund ist stets zu priifen und zu
beurteilen. Mit der zweiten Abdichtungsbahn wird ebenso verfahren.
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Es ist insbesondere auf den StoRversatz von mindestens 25 cm, den erforderlichen Schragschnitt und auf
die sorgfaltige Naht- und StoRverbindung zu achten. Die Langsnaht ist im selbstklebenden Bereich der
Sicherheitsnaht mit einem Nahtroller anzurollen und fest zu schlieRen. Bei der Ausfiihrung als
Sicherheitsnaht sind anschliefend Langsnaht und Querstol} mit einem fiir Sicherheitsndhte geeigneten
AufschweiBbrenner oder einem HeilSluftgerat thermisch zu verschweiRen und parallel mit einem
geeigneten Nahtroller anzupressen. Die Nahtliberdeckung muss mindestens 8 cm und die StoRiberdeckung
mindestens 12 cm betragen. Zur Kontrolle der Verschweilung ist eine 5-15 mm breit herausquellende
Schweillraupe nachzuweisen. Fiir alle An- und Abschlussbereiche der Abdichtung ist DURITHENE BWA KSP
in passenden Zuschnitten zu verwenden, diese sind grundsatzlich mittels manueller thermischer
Aktivierung auf den Untergrund aufzukleben/aufzuschweilen.

Fir die Abdichtung einer vertikaler oder einer stark geneigten Konstruktion muss DURITHENE BWA KSP
Bahnenmittig geteilt, und so in einer Bahnenbreite von 0,54 m verlegt werden. An vertikalen oder
geneigten Konstruktionen muss die erforderliche Anfangsklebkraft von DURITHENE BWA KSP Uber eine
manuell durchzufiihrende thermische Aktivierung, z. B. im Flammuverfahren, sichergestellt werden. Am
oberen Abschluss von vertikalen Abdichtungen mussen die Bahnen, z. B. mittels mechanischer Fixierung,
gegen Abrutschen gesichert werden. Zuschnitte fiir Detail- und Anschlussbereiche sind mit einem
geeigneten Aufschweillbrenner im Flammverfahren vollflachig auf den Untergrund aufzukleben. Der
Untergrund sowie die An- und Abschlussbereiche sind mit DURIPOL VA oder DURIPOL E zu grundieren.

Auf der fertig verlegten DURITHEN BWA KSP diirfen nur Fremdgewerke tatig werden, die eine Einweisung
auf die Umgehensweise mit der Abdichtung bekommen haben um die Abdichtung bzw. die
voribergehende Funktion als behelfsmaRige Abdichtung nicht zu beeintrachtigen. Die Ausfiihrung der
normativ erforderlichen SchutzmaBnahmen bzw. Schutzschichten gemaR DIN 18533-1, Abschnitt 13 sind
seitens der Planung zu beurteilen und vorzugeben. Regelmafige Kontrollen der DURITHENE BWA KSP sind
notwendig, um ggf. entstandene Beschadigungen umgehend ausbessern zu kénnen. Vor dem Aufbringen
weiterer Schichten ist die gesamte Abdichtung auf Funktionstauglichkeit zu prifen.

Entsorgungshinweise:

Polymerbitumenbahnen, Bitumenbahnen und deren Baustellenabfalle (nach Europaischem Abfallkatalog
(EAK) und Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) Abfallschliissel 17 03 02 , Bitumengemische, teerfrei”) sind
unter Beachtung von Abschnitt 3 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) gesammelt einem Recycling
zuzufihren bzw. als Gewerbeabfall zu entsorgen.

Diese Verlegevorschrift bildet den zur Erstellung dieses Dokumentes aktuellen Informationsstand ab. Wir behalten uns vor, Anderungen auf Grund technischer
Weiterentwicklungen, Anderung von Vorgaben der allgemein anerkannten Regeln der Technik Fortschritts vorzunehmen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, sich laufend zu
informieren und den jeweils aktuellen Stand der Verlegevorschrift zu nutzen. Weiterhin hat der Verarbeiter zu priifen, ob der von ihm vorgesehene Einsatzbereich fir die
Verwendung des Materials und der Vorgaben geeignet ist. Es gelten unsere Allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen.
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