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Verarbeitungsanweisung

POLY DSB-NAGELRAND 35

Anwendungsgebiet:

POLY DSB-NAGELRAND 35 mit werksmaRiger Sicherheits-Schweilinaht, ist fiir den Einsatz als Dampfsperre
fur die lose Verlegung mit mechanischer Befestigung auf vorwiegend Holz- und Holzwerkstoffen in einem
hochwertigen mehrlagigen Abdichtungsaufbau bei Neubau und Instandsetzung auf Dachflichen gemaR den
Fachregeln fiir Abdichtungen (Flachdachrichtlinien) bestimmt. POLY DSB-NAGELRAND 35 kann bei
fachgerechter Verarbeitung als behelfsmaRige Abdichtung” genutzt werden. Bei der Verwendung als
Behelfsabdichtung gilt die Empfehlung in der Unterkonstruktion ein Gefalle von 2 % zu planen und
auszufiihren. POLY DSB-NAGELRAND 35 ist fiir eine mechanische Befestigung geeignet und zugelassen.

Lagerung:

POLY DSB-NAGELRAND 35 ist immer ebenerdig stehend, nicht gestapelt und grundsatzlich vor Feuchtig-
keit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschitzt zu lagern. Wahrend der kalten Witterung (< 10° C)
sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus einem temperierten (> 15° C) Lager auf die
Dachflache zu transportieren und dirfen nur bei fir die Verlegung geeigneter Umgebungs- und
Untergrundtemperatur (> 10° C Lufttemperatur) und miissen dann unverziiglich Zug um Zug verarbeitet
werden.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein sowie den glltigen Anforderungen entsprechen. Die
Verarbeitungstemperatur soll nicht unter + 10° C bzw. nicht tGber + 30° C liegen. Die Unterkonstruktion
sollte als Empfehlung ein Gefalle von mindestens 2% aufweisen. Vor der Verarbeitung ist die Klebekraft der
Sicherheitsnaht zu Gberprifen, um bei der Verschweillung der Langsnahtliberdeckung Schaden an den
unter der Bahn liegenden Untergriinde auszuschlieBen. Die Rollen nach dem sachgerechten Transport
vorzugsweise in Gefallerichtung auslegen und in Abhangigkeit der Witterung mindestens 10-30 Minuten
zum Temperatur- und Langenausgleich liegen lassen. Nach dem Ausgleich ist die Bahn ausrichten, und mit
geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen, alternativ mit verzinkten
Breitkopfstiften, je nach Anforderung mechanisch in der Unterkonstruktion befestigen. Bei Befestigung mit
Breitkopfstiften unter Verwendung von Schussgeraten dirfen ausschlieRlich solche mit einstellbarem Druck
eingesetzt werden, um eine Schadigung der Bahnenstruktur durch die Nagelkdpfe sicher auszuschlieRen.
Grundsétzlich empfehlen wir in Anlehnung auf den Abschnitt 3.6.2.2 (11) der Flachdachrichtlinien™
vorzugsweise die Verwendung von Befestigungselementen mit einer Breite von max. 40 mm. Im
Uberdeckungsbereich der Lingsnaht sind die Lastverteilteller mit 1 cm Tellerabstand zum Bahnenrand der
unterliegenden zu befestigenden Dampfsperre anzuordnen. Bei Nagelungen sind die Nagelreihen mittig im
Uberdeckungsbereich anzuordnen. Fiir das Setzen der Befestigungselemente bzw. der verzinkten
Breitkopfstifte konnen die im Nahtstreifen dargestellten Symbole als Orientierung herangezogen werden.
Mit den folgenden Bahnen wird ebenso verfahren, sie sind mit mindestens 8 cm Langs- und mindestens
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12 cm Quernahtiiberdeckung zu verlegen. Vor der mechanischen Befestigung der einzelnen Dachbahnen
sind diese, z. B. mit einem breiten Besen, auf den Untergrund zu pressen und zu glatten. Die Schutzfolie der
selbstklebenden Langsnaht ist parallel hierzu abzuziehen. Es ist insbesondere auf den StofRversatz mit dem
erforderlichen 45° Schragschnitt und auf die sorgfaltige Naht- und StoRverbindung zu achten. Die
Langsnaht ist im Bereich der Sicherheitsnaht mit einem geeigneten Nahtroller anzurollen und fest zu
schlieRen, unmittelbar nachfolgend sind die Quer- und die Langsnahtiiberdeckungen mit einem fiir SN-
N&hte geeigneten WarmgasschweiRgerat (Aufschweilbrenner) zu verschweiBen und parallel mit einem
schweren, silikonisierten Nahtroller auf dem Fihrungsstreifen auf der Oberseite der POLY DSB-
NAGELRAND 35 (Folienstreifen) anzupressen. Zur Kontrolle der VerschweiRung ist eine 5-10 mm breite
SchweilRraupe nachzuweisen. Aus fiir die Windsogsicherung ggf. erforderlichen Befestiger- oder
Nagelreihen auRerhalb der Langsnahtiiberdeckung (z.B. Bahnenmittig oder in einer Drittelteilung), welche
sich aus einer objektbezogenen Windsogberechnung ergeben kénnen, sind mit mind. 20 cm breiten
Streifen aus Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen EL-A-GLAS PLUS, EL-A-GLAS 35 oder EL-A-VLIES 40
vollflachig mit der POLY DSB-NAGELRAND 35 verschweift zu liberarbeiten, so dass beidseitig eine 5-10 mm
breite Schweillraupe entsteht. Fiir alle An- und Abschlussbereiche der ersten Lage der Dachabdichtung sind
die vollflachig verschweillbaren Elastomerbitumen- Dampfsperrbahnen EL-A-GLAS PLUS, EL-A-GLAS 35 oder
EL-A-VLIES 40 vollflachig in passenden Zuschnitten zu verwenden. Der Zuschnitt ist dabei so hoch zu fiihren,
dass eine luftdichte Verbindung zu Dachabdichtung hergestellt werden kann und mit einem geeigneten
WarmgasschweilRgerat (AufschweilRbrenner) im Flammverfahren vollflachig aufzuschweillen. Die An- und
Abschlussbereiche sind bei Erfordernis im Vorgang zur Vorbereitung des Untergrundes mit einer
Haftbriicke aus Bitumenvoranstrich DURIPOL VA, DURIPOL E oder DURIPOL VA TURBO zu versehen. Bei
Untergriinden der An- und Abschlussbereiche aus Holz oder Holzwerkstoff, ist zusatzlich eine geeignete
Trennlage zu planen und auszufiihren. Die so verlegte POLY DSB-NAGELRAND 35 ist auf dem Untergrund
fixiert und kann vorzugsweise in Verbindung mit einem Gefalle von 2 % und fachgerechter Verarbeitung in
Verbindung mit einem optimierten Bauzeitenplan als behelfsméaRige Abdichtung* genutzt werden. Auf der
fertig verlegten POLY DSB-NAGELRAND 35 diirfen keine Fremdgewerke tatig werden, um die
voriibergehende Funktion als behelfsmaRige Abdichtung nicht zu beeintrachtigen. RegelmaRige Kontrollen
der POLY DSB-NAGELRAND 35 sind notwendig, um ggf. entstandene Beschadigungen umgehend
ausbessern zu kénnen.

Entsorgungshinweise:

Polymerbitumenbahnen, Bitumenbahnen und deren Baustellenabfalle (nach Europaischem Abfallkatalog
(EAK) und Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) Abfallschliissel 17 03 02 ,,Bitumengemische, teerfrei“) sind
unter Beachtung von Abschnitt 3 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) gesammelt einem Recycling
zuzufihren bzw. als Gewerbeabfall zu entsorgen.

* Bei fachgerechter Verarbeitung kann die POLY DSB-NAGELRAND 35 als behelfsméBige Abdichtung fiir einen Zeitraum von bis zu 12 Wochen nach

der Verarbeitung verwendet werden. Eine Verldngerung lber die ersten 6 Wochen hinaus ist nur zulassig, wenn der Hersteller das verarbeitete
Material technisch beurteilt hat und eine schriftliche Freigabe zur Verlangerung um bis zu weitere 6 Wochen erteilt wurde. Vor einer nachfolgenden
Uberarbeitung ist die verlegte Bahn stets auf Zustand, Funktionsfahigkeit und Eignung zu priifen. Sollte ein langerer Uberbriickungszeitraum
erforderlich sein, muss hierfur eine projektbezogene, individuelle Planung erstellt werden.

b Bei der in den Nahtiiberdeckungen verschwei3ten Dampfsperre, bleiben bei eingeklebten Befestigungsmitteln einer Breite bis 40 mm bei der
Bemessung der Mindestfligebreite unberticksichtigt.

Diese Verlegevorschrift bildet den zur Erstellung dieses Dokumentes aktuellen Informationsstand ab. Wir behalten uns vor, Anderungen auf Grund technischer
Weiterentwicklungen, Anderung von Vorgaben der allgemein anerkannten Regeln der Technik Fortschritts vorzunehmen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, sich laufend zu
informieren und den jeweils aktuellen Stand der Verlegevorschrift zu nutzen. Weiterhin hat der Verarbeiter zu priifen, ob der von ihm vorgesehene Einsatzbereich fir die
Verwendung des Materials und der Vorgaben geeignet ist. Es gelten unsere Allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen.
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